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Revalorizaciónde residuos de cartón y papel
para la producción de biopolímeros dentro del
paradigma de economíacircular con aplicación
en el campodel hábitat

άIŀŎƛŀ ǳƴ ƳǳƴŘƻ ǎƛƴ ǊŜǎƛŘǳƻǎέ

Denominación Restos de poda (%) Papely cartón (%) Inóculo E47 (%)

M0 90 0 10

M1 60 30 10

M2 30 60 10

M3 0 90 10

Tabla 1. Formulación de las muestras en porcentaje Figura 2. Foto del fruto del hongo filamentoso Ganoderma
Lucidum

Seinocularonsustratosen recipientescilíndricosde acrílicode 5 cm
de largopor 6 cmde diámetro,en total fueron 12 muestrasparalas
4 formulacionesM0, M1, M2 y M3 (ver Tabla1 y Figura3) con el
hongo filamentosoGanodermaLucidumcepaE47 (ver Figuras1 y
2).

Se losdejó incubara 25°Cdurante15 díasconun 80%de humedad.
Finalmentesedeshidratóen horno de esterilizacióna 80°Cdurante
24h

Estainvestigaciónproponela fabricaciónde biopolímerosmedianteun tratamiento con hongospluricelularessiguiendo
lospostuladosde la EconomíaCircular(EC),superadoresde la economíalinealpredominante.

En el campodel hábitat, se reciclanresiduoslignocelulósicosdisponiblesen el medio local con miceliode hongospara
obtenerun materialorgánicobio-transformadoquepuedeaplicarseen placasparaaislacióntérmicay cerramientos.

�‡ Losresiduosdecartóny papelsonunamateriaprimaadecuadaparael crecimientodel micelio.

�‡ Sedebemejorarel procesoen alineacióna lospostuladosde la ECreduciendoel consumoenergéticonecesarioparala producción.

�‡ Conestosmaterialesbio-basadossepuedenfabricarplacasquede formapreliminarsepuededecirquesonresistentes,livianasy aislantestérmicas.

�‡ Sedebenrealizarlosensayosen laboratoriosnormalizadosparadeterminarestaspropiedadestécnicasparacompararconotros elementosconstructivostradicionalesquecumplenuna
funciónsimilar.

Figura 4. Muestra de micelio obtenida a partir de residuos 
de cartón y papel (M3)

�‡ M0 demostraronun crecimientorápidodel miceliolosprimeros5 días,
pero luegodesarrollaroncontaminacionesen un 66%de loscasos

�‡ M1 presentaronun crecimientomáslento en comparaciónconel resto
de formulaciones,pero lograronbuenosresultadosa los21días.

�‡ Las formulacionesM2 y M3 lograron el mejor desempeñocon un
tiempo de colonizacióno biotransformacióncompleta en 15 días
(figura4).

�‡ Seobtuvoun primer prototipo conM3 de panelaislantede 0,30 x 0,30
x 0,05 m pararealizarensayosde propiedadesfísicasde conductividad
térmica(figuras5 y 6).

Figura 5. Prototipode panelde miceliodeshidratado. Figura 6. Prototipode panelde miceliodeshidratado.

Figura 3. Muestras luego de ser inoculadas

Figura 1. Proceso de cultivo del material


